N© Sujet Etape Détails Demandeur Remarques
GUQ
GUQ- | Rust-Anode Produit Enduit anticorrosif | Galvatech | Enduit riche en zinc selon la
1077 éprouve riche en zinc pour | 2000 norme CAN/CGSB-1.181
la protection des destiné a la réparation d'un
charpentes métal- endommagement sur un revé-
liques. Galvanisa- tement galvanisé ou métallisé
tion a froid selon les exigences du CCDG du
destinée au MTQ.
revétement du
métal neuf ou a la
retouche des
structures galva-
nisées a chaud.
Produit anticorro-
sif contenant envi-
ron 96 % de zinc.
GUQ- | D-GRAFF Produit Décapant de graf- | Nature- Le produit devra étre évalué
1129 expérimental | fitis Lab Inc. dans le cadre de son utilisation
réelle au Ministére, afin de pou-
voir confirmer éventuellement
son statut de produit éprouve.
GUQ- | Lampe Igni- Produit Lampes pour Produits Des essais sont présentement
1130 | tron expérimental | éclairage routier Standard | en cours a lintérieur de projets
Inc. pilotes au Ministére.
GUQ- | Rephalt Produit din- | Enrobé réactif DBB Inc. Le produit sera soumis a une
1141 | Asphalt térét sans solvants pour analyse préliminaire par le Ser-

une réparation
rapide et définitive
de surfaces en
asphalte ou béton

vice des matériaux d’infrastruc-
tures.

* Produit d’intérét. Produit présentant un intérét pour le MTQ et qui a été soumis & une évaluation preliminaire.
** Produit expérimental. Produit soumis a une évaluation technique ou a une expérimentation en vue de déterminer
son potentiel d'utilisation ou sa qualité & 'usage.
*** Produit éprouvé. Produit dont le potentiel d'utilisation ou la qualité a l'usage a été confirme.
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